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Druckanleitung Sublimationsflock
1) Sublimationsflock mit der Filzseite nach oben zeigend auf die Arbeitsfläche der Flachpresse legen
2) Darauf das bedruckte Sublimationspapier mit der Motivseite nach unten zeigend platzieren

3) Trennpapier drüber

4) Bei ca. 200°C, ca. 40 sek. und mittlerem Druck verpressen

5) Sublimationsflock abkühlen lassen (Obacht: Die Unterseite ist stark erhitzt!)

6) Trägerfolie des Sublimationsflocks vorsichtig abziehen (Unterseite) und auf der Zieltextilie mit dem Motiv nach oben zeigend platzieren.

7) Trennpapier drüber

8) Bei ca. 175°C - 180°C, ca. 20 sek. und mittlerem Druck verpressen.
Ihr Transfair-Team wünscht gutes Gelingen!

Hinweis: Alle angegebenen Presswerte variieren je nach Zustand und Art der Flachpresse und der zu verarbeitenden Textilien. 

